
100（％）500

顔料インク

顔料インク
48日経過後

染料インク

染料インク
48時間経過後

顔料インク

顔料インク
48日経過後

染料インク

染料インク
1時間経過後

顔料 , 染料インク

85％

100％

100％

59％

●耐光試験は48日間紫外線照射
 筆記時の色を100％としてインクの退色変化を比較しました。
 L・a・b表色系で測定。

※上記データはインク色により若干の変動があります。 ※上記データはインク色により若干の変動があります。

100（％）500

16％

99％

100％

100％

●耐水試験は水道水に1時間浸ける。
 筆記時の色を100％としてインクの消失変化を比較しました。
 L・a・b表色系で測定。

-15％しか退色しない。 -1％しか消失しない。

「耐光」試験の比較※筆記時
顔料 , 染料インク

「耐水」試験の比較※筆記時


